金属的杂质问题
1、一包质量为6g的铁粉，可能含有下列某种杂质，当它和足量盐酸反应后，生成氢气0.2g，金属无剩余。则铁粉中所含的杂质为（   ）

A、Cu             B、Zn             C、Al          D、Mg

2、56g镁、铁、锌的混合物跟足量的稀硫酸反应后得到的混合溶液，经蒸发后得到200g无水硫酸盐，则反应产生的氢气的质量是（   ）

A、2g             B、3g              C、3.5g        D、4.5g

3、下列各组混合物5.6g与足量盐酸反应，有可能生成0.21g氢气的一组混合物是（   ）

   A、铁和铜         B、铁和锌          C、锌和铜      D、铁和镁

4、不纯的锌6g（含杂质金属M）和不纯的铁6g（含杂质金属N）。当它们分别跟足量的稀硫酸反应至不再有氢气产生，得到氢气都是0.2g，则M、N可能是（    ）

A、M为Mg，N为Cu             B、M为Fe，N为Al

C、M为Al，N为Mg             D、M为Cu，N为Mg

5、现有30g由两种金属混合而成的固体，跟足量稀盐酸反应，产生1g氢气，满足这个条件的金属组合是（    ）
A、锌和铁         B、铁和镁         C、铁和铝           D、镁和铝

6、取两种金属组成的混合物3g，投入到足量的稀硫酸中，充分反应后共放出氢气0.1g，则这两种金属混合物可能是（   ）

A、Fe和Mg      B、Fe和Al       C、Fe和Cu       D、Zn和Cu

7、粉末状金属混合物12g，加入足量的稀硫酸后产生1g氢气，这种金属混合物可能是（   ）

A、Al和Fe       B、Zn和Fe       C、Mg和Cu      D、Mg和Zn
8、室温下将Mg、Al、Fe三种金属分别投入足量且质量和浓度都相等的硫酸中，反应完后，溶液的质量仍相等，则投入的Mg、Al、Fe三种金属的质量关系是（   ）

A、Mg 〉Al 　〉Fe          B、Fe  〉Mg 〉Al   
C、Al 〉Mg　〉Fe           D、Mg＝Al＝Fe

9、有一不纯的锌，可能含有Cu、Al、Fe中的一种或几种。将6.5g不纯的锌与足量的稀硫酸充分反应后，生成氢气0.19g，则此锌中一定含有     （    ）

A、Fe           B、Cu          C、Al         D、Fe和Al

10、青铜器是铜锡合金，它具有良好的铸造性、耐磨性和耐腐蚀性。取某青铜器样品8.1g，经分析其中含锡0.9g，则此青铜中铜与锡的质量比是   （    ）

A、9：2     B、9：1       C、8：1       D、4：1
