金属及其合金复习
1、有关铁的性质中，属于化学性质的是------------------------------------（    ）

A、有导电导热性质      B、有良好延展性

C、具有银白色光泽      D、在潮湿空气中易生锈

2、欲用简便的方法将铝粉中混杂的铁屑分离出来，可利用------------------------------（    ）
    A、它们的颜色不同           B、它们的密度不同 

    C、铁屑能被磁铁吸引         D、铁能与稀盐酸反应
3、下列物质中，与铁不能发生反应的是------------------------------------------------------（    ）
    A、氯气      B、稀盐酸     C、硫酸铜     D、氢氧化钠溶液
4、一物块漂浮在硫酸铜溶液中，现将一枚铁钉浸入该溶液，静置片刻，铁钉质量增加了0.8克，物块悬浮在溶液中，则铁钉的表面履盖了         克铜，物块(不参加反应)由漂浮变为悬浮的过程中，物块排开液体的质量将         (选填“增加”“不变”或“减少”)

5、将铁置于下列四种环境中，最容易生锈的是---------------------------------------------（    ）
    A、放置于干燥的空气中          B、放置于潮湿的空气中
C、浸没于煮沸过的水中          D、浸没于油中

6．“轻轨电车”是近年来又一新兴的交通工具，具有无污染的优点。当轻轨电车开动时，在轻轨电车跟架空电线的接触点上，由于高速摩擦，会产生高温，因此接触点上的材料应该具有耐高温，不易氧化，能导电的性质。你认为该接触点上材料的选用较为合适的是：   (    )
  (A)金刚石    (B)石墨    (C)铝    (D)铜
7．一废旧家用电器的某部件含有Zn、Fe、Cu三种金属，若与足量稀盐酸充分反应，过滤后剩余的金属是

    A．Zn、Fe    B．Zn    C．Fe    D．Cu

8.随着社会的发展，废旧家用电器越来越多。因废旧家用电器里的电路板张含有Al、Fe、Cu、Ag、Au（金）等多种贵重金属，使回收废旧电路板中的贵重金属成为一种新的行业。在回收贵重金属的过程中，如把废旧电路板放入足量的盐酸中充分反应，然后过滤，剩余的固体不应该有的金属是（     ）

A.Al、Fe


B.Fe、Au(金)

C.Al、Cu

D.Fe、Ag

9．可以用来验证Fe比Cu活泼的溶液是

  A．CuSO4溶液    B．FeCl2溶液   C．NaOH溶液    D．NaCl溶液

10．小明家新买一只铝壶，用了一段时间后，水浸到的地方出现了一些黑斑，这是因为水中有   (    )

(A)Ca2+   (B)Na+    (C)Mg2+    (D)Fe2+
11．铁是一种应用广泛的金属，下列有关铁的说法中，正确的是    (    )

    A．铁在干燥的空气中容易生锈

    B．铁在高温下能和水反应生成氧化铁

    C．可用铁制容器盛放硫酸铜溶液

D．用铁锅炒菜可使食物中增加微量铁元素
12、用实验证明铜和银两中金属的活动性顺序，应选用的试剂是（   ）

A、H2SO4 溶液        B、ZnSO4溶液        C、Hg(NO3)2溶液             D、NaOH溶液   
13、金属X、Y、Z分别是Fe、Al、Cu、Ag中的一种。其中X能与稀X2S04反应生成X2(SO4)3而Y、Z不能与稀H2SO4溶液反应，Y能和AgNO3溶液反应，而Z不能与AgNO3溶液反应。则X、Y、Z依次为  （    ）  

A．Fe、Ag、Cu                     B、Fe、Cu、Ag

C．Al、Cu、Ag                     D、Al、Ag、Cu、
14.下列说法正确是（     ）

A.生铁会完全溶解在盐酸里

B.铁矿石用于炼铁是因为铁矿石中含有大量单质铁

C.铁丝在氧气中燃烧生成氧化铁
D.盛水的铁桶最易生锈的部位是水面附近

15.下列方法中不能区分铁块和铜块的是（     ）

A.比较它们的形状



B.比较它们的密度

C.比较它们的颜色



D.能否与稀盐酸反应
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16、用相同质量的铁和镁分别和足量的稀硫酸反应，能够正确反映情况的图是下列图中的   ，A表示的             反应情况。

15、某学习小组为探究金属的性质，将一根铝条放入盛有稀盐酸的试管中，实验现象记录如下：

	反应时间/min
	1
	5
	8
	10
	13
	15

	实验现象
	少量气泡
	较多气泡
	大量气泡
	反应剧烈
	少量气泡
	反应停止铝条剩余


试解释上述实验过程中，产生一系列现象的原因：                                。

17、钠是一种非常活泼的金属，它可以和冷水直接反应生成氢气，但它与煤油不会发生反应。（1）把一块银白色的钠投入盛有蒸馏水的烧杯中，（如图A），可看到钠块浮在水面上，与水发生剧烈反应，反应后放出的热量使钠熔化成小球，甚至会使钠和生成的氢气都发生燃烧。（2）如果在上述盛蒸馏水的烧杯中先注入一些煤油，再投入金属钠，可以看到金属钠悬浮于煤油和水的界面上，（如图B），同样与水发生剧烈的反应，但是不发生燃烧。

在笫一个实验所得的溶液中滴加酚酞试剂，可以看到溶液呈    色。

在笫二个实验中，钠也水发生反应，但不燃烧的原因是              
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18、请你参与某学习小组的探究活动，并回答相关问题：

[发现问题]小丽发现盛水的铁锅在与水面接触的部位最易生锈；

    小茜发现自己的铜制眼镜框表面出现了绿色的铜锈

    小玲发现苹果切开不久，果肉上会产生一层咖啡色物质，好像生了“锈”一般。

[提出问题]这三种物质“生锈”的原因是什么？

[收集证据]⑴回忆已有知识：铁生锈的条件是＿＿＿＿＿＿＿。

    ⑵查阅有关资料：“铜锈”主要成分是Cu2（OH）2CO3（俗称铜绿）；苹果“生锈”是果肉里的物质（酚和酶）与空气中的氧气发生了一系列的反应，生成咖啡色的物质。

⑶实验探究：将四小块铜片分别按下图所示所示置一个月，观察现象如下：

由实验可知：铜生锈是铜与水、＿＿＿＿、＿＿＿＿等物质共同作用的结果，铜变成铜绿的化学方程式为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

[得出结论]经过交流讨论，三位同学认为这些物质“生锈”除了可能与水有关外，还可能都与＿＿＿＿＿＿＿（填物质名称）有关。

[反思与应用]利用所得结论填空：

       ⑴写出一种防止铁或铜等金属制品生锈的具体方法__________________
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      (2)请你提出一条延长食品保持期的建议________________________________。

19、让我们和小亮一起走进化学实验室，共同来学习科学探究的方法。

小亮在实验室用一小块生铁与稀盐酸反应，观察到生铁表面出现_______，同时发现反应后的液体中有少量黑色不溶物。

提出问题：这种黑色溶物中可能含碳。

猜想与假设：将黑色固体的灼烧，如果黑色固体中含有碳，就会有______气体生成，要想进一步确这种气体，可以用______________来检验。

进行实验：小亮按设计方案进行实验，得到了预想的结果。

解释与结论：由此小亮得出结论：

（1）生铁中______碳(填“含”或“不含”)

（2）碳和稀盐酸         反应（填“能”或“不能”），铁和稀盐酸       反应

（填“能”或“不能”）。

20.阅读表格，综合考虑下表各方面的因素，回答以下问题。

	金  属
	全球产M／ (104吨)
	密度／  (103 kgm-3)
	熔点／℃
	导热性能
	导电性能
	市场价格／(5／吨)

(大约)

	铝
	15000
	2.7
	660
	4
	4
	1 6 000

	铜
	8 000
	8.9
	1 083
	2
	2
	1 7 700

	金
	2
	1 9.3
	1 063
	3
	3
	88 000 000

	铁
	301430
	7.9
	1540
	8
	7
	2 200

	铅
	3 000
	1 1.3
	327
	9
	9
	4 900

	银
	8
	1 0.5
	961
	1
	1
	1 36 5 000


    注：表中导热性能1→9表示导热性由强到弱；导电性能1—9表示导电性由强到弱

    (1)导电性能最好的两种金属是         。
    (2)在你认为导电性能好的金属中，哪种更适宜做导线?为什么?

    (3)为什么用铝锅炒菜时锅底易产生变形，而用铁锅则不会?

21．丽水市某电镀厂排出的废液，经测定其pH小于4，且含有较多的Cu2+，这种废液对人畜和农作物十分有害。下列既能回收铜又能降低酸性的方法是     (    )

  A．废液中通入足量的二氧化碳气体后过滤  B．废液中加入足量的石灰石粉末后过滤    

  C．废液中加入足量的氢氧化钠溶液后过滤  D．废液中加入足量的铁粉后过滤，再加入适量的熟石灰    
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